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INTERVENἩII ASUPRA UNEI BIBLIOGRAFII  

ROMĄNEἧTI VECHI 
                                                                                                                  

Claudia LUPU* 

 

Bibliografia rom©neascŁ veche 1508-1830, Tomul I 1508-1716, 

instrument ἨtiinἪific privitor la un domeniu generos al culturii rom©neἨti, 

acela al cŁrἪii vechi, a fost tipŁritŁ la BucureἨti ´n anul 1903 de 

venerabilii Ion Bianu Ἠi Nerva HodoἨ.  Patrimoniul de carte veche 

rom©neascŁ a reprezentat de-a lungul unui sinuos Ἠi ´ndelungat fenomen 

socio-cultural un segment important, prin modalitatea lui concretŁ Ἠi 

dinamicŁ de cultivare permanentŁ a limbii, fiind ´n acelaἨi timp parte 

integrantŁ a culturii naἪionale.  

Volumul ce a necesitat a fi restaurat, ´nglobeazŁ o cantitate uriaἨŁ 

de informaἪii privind cŁrἪile rom©neἨti, autorii Ἠi artizanii lor, menit sŁ 

demonstreze calitatea Ἠi bogŁἪia unui patrimoniu naἪional. Bibliografia 

rom©neascŁ veche constituie o componentŁ definitorie a istoriei culturii Ἠi 

un important instrument ἨtiinἪific pentru valorificarea patrimoniului 

cultural naἪional bibliofil.  

Integritatea patrimoniului  ἪŁrii este o datorie ce nu poate fi 

neglijatŁ, iar unul dintre cele mai importante obiective ale unui muzeu îl 

reprezintŁ siguranἪa cŁ va putea fi transmis Ἠi viitoarelor generaἪii.  

Cu toatŁ preocuparea pentru pŁstrarea ´n bune condiἪii a 

patrimoniului, îndelungata sa folosinἪŁ, neglijenἪa oamenilor sau situaἪiile 

accidentale, au condus de-a lungul timpului la degradŁri, uneori 

ireversibile, alteori descoperite la timp. Acestea sunt cauzate de trecerea 

timpului, de condiἪiile inadecvate de microclimat, de modul defectuos de 

m©nuire Ἠi pŁstrare, de uzura funcἪionalŁ.  

Degradarea este un proces natural Ἠi continuu, de aceea toate 

eforturile trebuie concentrate la maximum cŁtre ´ncetinirea acestuia. De 

cele mai multe ori obiectele sunt stabilizate Ἠi restaurate. De-a lungul 

timpului, restauratorul în activitatea sa se confruntŁ cu numeroase cŁrŞi 

deteriorate1, provenind din cele mai diverse epoci istorice, purtând urme 

superficiale sau profunde. 

Problemele apŁrute sunt, ´n marea majoritate a cazurilor, aceleaἨi: 

                                                             
* Laboratorul de restaurare-conservare al Muzeului Olteniei din Craiova. 
1 F. Oprea, Biologie pentru conservarea ĸi restaurarea patrimoniului cultural, Ed. 

Maiko, Bucureĸti, 2006  
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- degradŁri de naturŁ mecanicŁ ale ´nvelitorii, localizate 

frecvent ´n zona colἪurilor Ἠi marginilor; 

- degradŁri mecanice ale scoarἪelor: detaἨarea de corpul cŁrἪii, 

lipsuri de material, deformare Ἠi fragilizare; 

- degradŁri ale cotorului: pierderea proprietŁἪilor adezivului, 

ruperea nervurilor Ἠi lŁnἪiἨoarelor, degradarea p©nzei, pierderi 

materiale ale cotorului exterior; 

- degradŁri ale blocului de carte:  rupturi Ἠi fisuri,  fragilizarea 

hârtiei,  pierderi de material. 

Mecanismul de ´mbŁtr©nire este determinat de numeroasele 

interacἪiuni dintre componentele materialelor Ἠi factorii de mediu. 

Restaurarea este, ´n acest caz, o acἪiune ce implicŁ eliminarea 

degradŁrilor, stabilizarea Ἠi consolidarea pŁrἪilor constituente.  

Bibliografia rom©neascŁ veche este tipŁritŁ cu cernealŁ neagrŁ Ἠi 

roἨie, ´n limba rom©nŁ, legatŁ ´n coperἪi din carton ´nvelite ´n p©nzŁ 

grena Ἠi h©rtie marmoratŁ, iar la colἪuri Ἠi la cotor avea acelaἨi tip de 

p©nzŁ. CusŁtura este realizatŁ pe 4 binduri ´ngropate, cu 2 lŁnἪiἨoare 

marginale. 
În momentul intrŁrii ´n laborator prezenta grave deteriorŁri atât la 

nivelul corpului cŁrἪii, c©t Ἠi al legŁturii.  

 

 

 

  
Coperta înainte de restaurare 

 

Începând cu anul 1800, în tehnologia de fabricare a hârtiei au fost 

introduse o serie de modificŁri at©t ´n ceea ce priveἨte compoziἪia, c©t Ἠi 

metodologia de obἪinere (introducerea pastelor mecanice), fapt ce a dus 

la scŁderea ´nsemnatŁ a rezistenἪei acesteia, mai ales la factorii climatici. 
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Imagini ale cŁrѿii ´nainte de restaurare 

 

H©rtia (pasta mecanicŁ) folositŁ ca suport de scriere era 

fragilizatŁ, casantŁ,  îmbrunatŁ, prezenta plieri, franjurŁri, pierderi de 

material suport, halouri de apŁ, ardere ´n zona inferioarŁ a cotorului. 

LegŁtura îἨi pierduse integritatea, aἪa de coasere era ruptŁ Ἠi arsŁ 

la nervura Ἠi la lŁnἪiἨorul din zona inferioarŁ, adezivul din zona cotorului 

îἨi diminuase proprietŁἪile, permiἪ©nd fracἪionarea blocului cŁrἪii. Cotorul 

exterior era desprins Ἠi suferise pierderi materiale, pânza era ruptŁ, 

învelitoarea avea uzurŁ funcἪionalŁ Ἠi pierderi materiale, scoarἪele din 

carton erau deformate, ca urmare a pŁstrŁrii ´n mediu umed. Învelitoarea 

posterioarŁ era de asemenea deterioratŁ, ca Ἠi ´nvelitoarea  anterioarŁ. 

Ċn urma examinŁrii s-a constatat prezenἪa degradŁrilor fizico-

mecanice Ἠi chimice, volumul aflându-se în stare de degradare din cauza 

microclimatului, având un rol important Ἠi  factorul uman. 

DegradŁri cauzate de factorul uman: ardere, uzurŁ de folosire, 

deteriorŁri produse de manipularea Ἠi pŁstrarea volumului ´n condiἪii 

necorespunzŁtoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

      

DegradŁri cauzate de ardere, ´n toatŁ grosimea cotorului - detalii 
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DegradŁri fizico-mecanice: învelitoarea din h©rtie marmoratŁ 

prezenta lipsuri materiale, Ἠtergeri ale decorului, scoarἪele erau 

deformate. Cotorul exterior era rupt Ἠi avea lipsuri materiale. Blocul 

cŁrἪii prezenta lipsuri materiale cu precŁdere in zona inferioarŁ (în urma 

unei arderi), fragilizare, pulverizare, franjurŁri ale tranἨei frontale, 

nervurile rupte. 

 

 
Pierderi materiale, uzurŁ funcѿionalŁ, pierderea decorului ´nvelitorii 

posterioare  

 

 
Ruperea nervurilor, pierderea adezivului, desprinderea filelor 
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                              Desprinderea filelor din bloc, ruperea aѿei de coasere 

 

  
 
 
 
 
 

Pierderi materiale, franjurŁri, rupturi, fragilizarea tranѽei frontale 

 

 
Cotorul exterior înainte de restaurare 
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Desprinderea cotorului exterior 

 
DegradŁri fizico-chimice: ca urmare a pŁstrŁrii Ἠi manipulŁrii 

improprii, volumul ce face obiectul intervenἪiei de restaurare suferise mai 

multe forme de degradare chimicŁ: modificŁri cromatice - pete cauzate 

de migrarea apei ´mpreunŁ cu impuritŁἪile prezente, slŁbirea rezistenἪei Ἠi 

îmbrunirea h©rtiei suport ca urmare a acἪiunii luminii Ἠi a aciditŁἪii 

crescute (degradare oxidativŁ Ἠi foto-chimicŁ), îmbrunirea accentuatŁ a 

hârtiei în zona de ardere.  

Cerneala de tipar neagrŁ Ἠi roἨie, folositŁ la redactare, este 

insolubilŁ ´n apŁ, iar ´nsemnŁrile cu creionul nu au prezentat tendinἪa de 

solubilizare la nici unul din testele folosite: picurare, tamponare Ἠi 

frecare. 

Av©nd ´n vedere starea precarŁ de conservare ´n care se afla 

volumul, s-a optat pentru restaurarea integralŁ a acestuia, restaurarea 

blocului cŁrἪii Ἠi refacerea cusŁturii, respectând punctele de coasere. 

S-a optat pentru desfacerea volumului din legŁturŁ:  
- numerotarea filelor de carte în vederea reconstituirii caietelor 

dupŁ restaurare (oglinda filelor de carte); 

- desfacerea din cusŁturŁ; concomitent cu aceasta s-au notat 

toate elementele caracteristice ´n vederea relegŁrii volumului; 

                  
Desfacerea din legŁturŁ 
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Detalii dupŁ desfacerea din legŁturŁ 

 

- ´ndepŁrtarea impuritŁἪilor fŁrŁ a afecta suportul; 

- curŁἪarea uscatŁ prin desprŁfuirea cŁrἪii filŁ cu filŁ, cu ajutorul 

unei pensule  cu pŁr moale, cu miἨcŁri uἨoare dinspre legŁturŁ 

spre exterior; 

- curŁἪarea umedŁ a fost realizatŁ prin imersie ´n soluἪie 

hidroalcoolicŁ la 250C- 300C urmatŁ de bŁile de limpezire, p©nŁ 

ce apa a rŁmas incolorŁ; 

- uscarea liberŁ s-a fŁcut pe hârtii de filtru, pe rastel, la valori ale 

U.R. Ἠi al temperaturii adecvate, ceea ce a permis o bunŁ 

evaporare a apei din hârtie; 

- presarea intermediarŁ ´ntre foi de filtru, platane Ἠi presŁ. 

InfiltraἪiile de umiditate excesivŁ, fragilizarea structuralŁ a filelor, 

manipularea defectuoasŁ Ἠi neglijenἪa, constituind suma degradŁrilor au 

condus la consolidarea zonelor fragilizate Ἠi a fisurilor. Au fost curŁἪate 

pŁrἪile biodeteriorate din zonele netipŁrite, în vederea completŁrii 

lacunelor la dublu cu h©rtie Ἠi vŁl, folosind ca adeziv C.M.C. 3% pentru 

completarea lacunelor, Ἠi C.M.C. 1,5%  pentru consolidarea cu vŁl.  
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CurŁѿarea zonelor lacunare 

 

        
File de carte în timpul procesului de restaurare 

 

 
Completarea zonelor lacunare 
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În timpul procesului de restaurare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DupŁ o presare intermediarŁ a filelor de carte s-a ´ndepŁrtat 

surplusul de h©rtie Ἠi vŁl, de pe o parte Ἠi cealaltŁ. Pe porἪiunea de lipire 

s-a aplicat un strat subἪire de C.M.C. Ἠi s-a uniformizat suprafaἪa cu 

ajutorul fŁlἪuitorului. A urmat refacerea dimensionalŁ a filelor prin 

tŁierea surplusului de h©rtie, Ἠi presarea finalŁ.  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filele de carte dupŁ completare ѽi presare 

 

DupŁ recompunerea caietelor Ἠi reformarea blocului de carte s-a 

trecut la etapele restaurŁrii legŁturii: fixarea nervurilor pe gherghef Ἠi 
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coaserea cŁrἪii pe patru nervuri ´ngropate, din sfoarŁ de c©nepŁ, Ἠi douŁ 

lŁnἪiἨoare marginale, ´ncleierea cotorului interior cu pap de fŁinŁ de gr©u 

Ἠi  cŁptuἨirea lui.  

 
DupŁ presarea blocului de carte 
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 În timpul restaurŁrii legŁturii 

 

S-au croit scoarἪe din carton Ἠi au fost fixate pe corpul cŁrἪii prin 

lipirea capetelor nervurilor pe interiorul acestora, lipirea pânzei grena pe 

cotorul exterior Ἠi la colἪuri, precum Ἠi a unei ´nvelitori din h©rtie pe 

scoarἪe. Pe cotor au fost aplicate registrele recuperate, iar forzaἪurile 

originale restaurate au fost ataἨate pe interiorul scoarἪelor. Restaurarea 

legŁturii a restabilit unitatea volumului. 

DupŁ finalizarea procesului de restaurare s-a realizat o casetŁ de 

protecἪie din materiale neutre (carton pH neutru, vinavil NPC) care 

asigurŁ o bunŁ conservare a volumului. 

 

 
Bibliografia rom©neascŁ veche - dupŁ restaurare 
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Propuneri de conservare 

Ċn ceea ce priveἨte conservarea, pentru a asigura o bunŁ pŁstrare a 

cŁrἪii se fac urmŁtoarele recomandŁri: 

¶ pŁstrarea ´n casetŁ, confecἪionatŁ dintr-un material neutru din 

punct de vedere chimic; 

¶ condiἪii de microclimat: T=16-180CÑ4 (sŁ nu fie aἨezat ´n 
aproprierea surselor de ´ncŁlzire); UR=45-65%; 

¶ este indicat sŁ se evite fluctuaἪiile de temperaturŁ Ἠi umiditate 
relativŁ, valorile de microclimat trebuie sŁ fie stabile, permiἪ©ndu-

se variaἪii mici, deoarece valorile fluctuante provoacŁ degradarea 

materialelor; 

¶ menἪinerea unui nivel scŁzut al luminii (50 lucἨi). 

 


